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Протокол испытаний № 001/J-14/11/23 от 14.11.2023

1. Общие сведения
Заказчик испытаний, адрес
заказчика1

Индивидуальный предприниматель Еськов Юрий
Николаевич. Адрес: 305006, Россия, Курская область,
                                                   
                                                  ти:
                          ласть, город Курск, улица
Запольная, дом 60

Наименование объекта
испытаний1

Смазка для кофемашин TERMA с маркировкой «ИП Еськов
Ю.Н.»

Изготовитель1 Индивидуальный предприниматель Еськов Юрий
Николаевич. Адрес: 3                               
город Курск, проспе                                ,
                                                    
                                                  
область, город Курск, улица Запольная, дом 60

План (метод) отбора образцов1 Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р
58972-2020, акт отбора образцов № 11153

Идентификационный номер
образца

№ 11607

Испытания проведены на
соответствие требованиям

ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам,
маслам и специальным жидкостям»

2. Результаты испытаний
№
п/п Показатели Норма Результат

1 2 3 4
1 Температура самовоспламенения, °С не менее 165 176
2 Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее 135 142
3 Содержание селективных растворителей, % не более 0,3 0,1

1 Информация представлена заказчиком
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№ 
п/п Показатели Норма Результат

1 2 3 4

4 Содержание воды, % масс "Следы" Соответствует 
требованию

5 Содержание механических примесей, % масс не более 0,03 0,01

Примечания:
1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. 
Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного 
разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, 
необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ
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